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[bookmark: _Ref46765543][bookmark: _GoBack]Table 1: Wall thickness for the 3 material diets and related U-value proof for all the geometrical configurations and the four building typologies. Red values represent U-value > 0,35 W/(m2/K), e.g. the average European value
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Max Cotton Stalks 038 0,10 0,19 0,76 015 030 1,01 0,76 044/ 044 012 0,22]

Min Hemp fibre 1,72 0,45 0,88 343 0,65 133 4,52 343 199 198 0,53 0,98]

Med Straw 0386 0,22 044 1,71 033 0,66 2,26 1,71 0,99 0,99 0,27 0,49

é Low Max Cotton Stalks 039 0,19 0,24 039 019 024 038 0,18 024/ 038 018 0,24]
3 [m] Whisker Min Hemp fibre 1,74 0,83 1,07 1,74 083 107 1,71 082 1,06 1,72 083 1,07
= Med Straw 0387 041 0,53 087 041 0,53 0,85 041 053 086 041 0,53
Max Cotton Stalks 040 0,14 0,22 0,70 0,19 033 0,99 0.21 036 049 017 0,26

MEDIAN | Min Hemp fibre 1,82 0,65 0,99 314 087 146 443 092 163 2,20 078 1,16

Med Straw 0,91 0,32 0,49 1,57 044 0,73 2,21 0,46 081 1,10 0,39 0,58

Max Cotton Stalks 0,202| 0,659| 0,407| 0,108| 0,494| 0,278 0,083| 0,111| 0,191| 0,178] 0,579| 0,366

Min Hemp fibre 0,022 0,084| 0,044 0,011| 0,058| 0,029/ 0,009| 0,011) 0,019/ 0,019| 0,071 0,039

Med Straw 0,049| 0,178| 0,096/ 0,025 0,126| 0,064 0,019| 0,025| 0,043| 0,042| 0,152| 0,086

§ w/| Low Max Cotton Stalks 0,200| 0,405| 0,339| 0,200| 0,405| 0,339 0,202| 0,410{ 0,343| 0,201| 0,407| 0,341
§ m?K] | Whisker Min Hemp fibre 0,022| 0,046] 0,036| 0,022] 0,046] 0,036| 0,022| 0,047 0,036] 0,022| 0,046| 0,036
E Med Straw 0,048| 0,100 0,079 0,048 0,100 0,079 0,049| 0,101) 0,080 0,048| 0,100 0,079
Max Cotton Stalks 0,192| 0,49| 0,365| 0,117| 0,383 0,255/ 0,085 0,370( 0,230| 0,164| 0,428| 0,315

MEDIAN | Min Hemp fibre 0,021| 0,059| 0,039] 0,012] 0,044 0,026| 0,009| 0,042 0,024| 0,018| 0,049| 0,033

Med Straw 0,046| 0,126] 0,085/ 0,027 0,095| 0,058/ 0,019| 0,090| 0,052 0,038] 0,106/ 0,073





